
             

Glas

-0,42

   -0,45

-0,47

-0,2

-1,3

Kupfer

-1,13

   -1,16

-1,18

-0,4

-0,4

-1,30

   -1,33

-1,35

Fe-Metalle

-2,1

-30,9

Aluminium

-7,1

   -9,01

-11,1

-2,8

-5,6

PPK

-0,37

   -0,62

-0,82

-0,3

-10,4

Kunststoffe

-0,15

    -1,16

-2,86

-2,0

-2,0

CO2 -Vermeidung durch Recycling bei ausgewählten Wertstofffraktionen (2016)

Bandbreite
CO2-Faktoren 
Recycling 
(Mischfraktion)

gewichteter 
Mittelwert

Recycling
(in Mio. t
CO2-Äq)

Recycling-
potenzial
(in Mio. t
CO2-Äq)


